
 

 

 

         Piasek chromitowy CM AFS50 

Analiza chemiczna 

Cr₂O₃ 46,0% min. 

SiO₂ 1,0% max. 

Fe₂O₃ 29,0% 

Al₂O₃ 16,0% 

MgO 10,0% 

CaO 0,2% 

Na₂O 0,01% 

K₂O 0,01% 

 

Analiza sitowa 

>1,000 mm 0,0 - 1,0 

1,000-0,710 mm 0,0 - 5,0 

0,710-0,500 mm 5,0 - 15,0 

0,500-0,355 mm 20,0 - 40,0 

0,355-0,250 mm 30,0 - 45,0 

0,250-0,180 mm 10,0 - 25,0 

0,180-0,125 mm 3,0 - 12,0 

0,125-0,090 mm 0,5 - 5,0 

0,090-0,063 mm 0,0 - 1,5 

<0,063 mm 0,0 - 0,5 

 

Charakterystyka fizyko-chemiczna 

Gęstość    4,5 g/cm³ 

Gęstość nasypowa  2,7 g/cm³ 

Temperatura spiekania powyżej 1800 ˚C 

pH    8,0 

Pakowanie: worki big-bagi 


